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Fasadematerialers bestandighet — en utfordring?
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Fasadematerialer

Natursteir
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Eksponeringsmiljg

Ute, fritt eksponert

Helning 0° (horisontal) - 90° (vertikal)
Inne, oppvarmet rom

Ute, under tak

Helning 90° (vertikal)
Himmelretning
Klimasone/beliggenhet

Ute, fritt eksponert Ute, fritt eksponert

Helning 90° (vertikal)
Himmelretning
Klimasone/beliggenhet

Helning 0° (horisontal)
Himmelretning
Klimasone/beliggenhet

Inne, vatrom

Inne, gulv

Ute, Jordkontakt

Helning 0° (horisontal)

Inne, uoppvarmet

Ute, Jordkontakt
Helning 90° (vertikal)
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Agents

Ikke alle agents pavirker alle materialer

e Temperatur (svingninger), frost, varme
* Kjemikalier

* Fukt, kondens, slagregn

e Straling, (UV) lys
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Effekter

e Pavirker nedbrytingen den tiltenkte funksjonen (performance requirements)?
* Konstruksjonssikkerhet
* |Innfesting fasadeplater
e Glassrekkverk
* Vindlaster
* Tetthet
* Regn
* Vind
* Estetisk uttrykk
* Toleranse misfarging
* Dimensjonsendringer
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Nedbryting, typiske problemer Natursteh
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= Innfesting

= Mekaniske egenskaper
= Dimensjonsstabilitet

= Misfarging
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Nedbryting, typiske problemer

= Misfarging
= Mekaniske egenskaper
= Alkalireaksjoner
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Nedbryting, typiske problemer

Misfarging

Utvasking

Dimensjonsstabilitet
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Nedbryting, typiske problemer

* Varmeutvidelse e (UV) lys, varme * Innfesting
* Oksidasjon/ korrosjon * Misfarging e Styrke
e Patina * Kjemikalier e Sikkerhet

* Kjemikalier
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Samspill mellom materialer

L
Degradert fugemasse Fasadeplater Igsner grunnen  Ikke tilstrekkelig frost-
Utett overgang glass/tak bruk av feil festemidler bestandighet mgrtel
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Testing av klimabestandighet

Systemtest, standardisert eller skreddersydd
= solstraling
= temperatur
= relativ luftfuktighet
= vindtrykk/slagregn

§ Test av enkelmaterialer/-egenskaper

= fryse-tine
= UV bestandighet
= Styrke
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Proving
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Takk for oppmerksomheten
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