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Vatromsmembraner — en god og varig lgsning?
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Hvor oppstar lekkasjene
(Sverige 2014)
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Hva koster rgr og vatromslekkasjene
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Krav til utfgrelse av vatrom (TEK10)

§ 13-20. Vatrom og rom med vanninstallasjoner

(1) Vatrom skal prosjekteres og utfgres slik at det ikke oppstar
skade pa konstruksjoner og materialer pa grunn av vannsgil,
lekkasjevann og kondens.

(2)
1. Vatrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk..
2. | vatrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan

pavirkes negativt av fukt veere beskyttet av et egnet
vanntett sjikt. Gjennomfgringer skal ikke svekke tettheten.
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http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/20/?q=#be2010121383952087d1e35
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/20/?q=#be2010121383952087d1e42

Krav til produkter i vatrom (TEK10)

§ 2-3. Dokumentasjon av lgsninger 3 siwrer o

LUtatuct

Prosjekterende skal utarbeide @ Teknisk Godkjenning = oo

tilstrekkelig dokumentasjon - e

som bekrefter at Igsninger som er
valgt oppfyller forskriftens krav.

§ 3-1. Generelle krav om produkter til i s A
byggverk . mEme
(3) Far produkter bygges inn i R
byggverk ma det veere e
dokumentert at produktene har de i
egenskapene som er

ngdvendige for at det ferdige

byggverket tilfredsstiller kravene e ————

som fglger av forskriften. e e R,
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Vatromslekkasjer er lenge sma og usynlige

Under sluket
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Deretter blir de store og dyre
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Faktorer som pavirker utfgrelsen av membransjikt i vatrom

@) SINTEF

) Teknisk Godkjenning

)
( \
Membran Utfarelse
Membrantyper:
Pastrykningsmembran Slukmansjetter Kompetanse
Banevarer Rgrmansjetter Produktkunnskap
Vatromsplater Skjegteband
Baderomspanel Hjgrnelgsninger

Malingssystem
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Eksempel pa feil ved tettedetaljer

> Feil diameter pa utstansede hull (rearmansjetter)
» Fell tykkelse og fell fasong (slukmansjetter)

» Gummimaterialer mister elastisitet over tid (gir
redusert klemeffekt mot f.eks rgr)
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Mansjetter er ikke ngdvendigvis tilpasset bruksomradet
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Eksempel pa darlige tettedetaljer
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Noen arsaker til monteringsfeil

» Handverker mangler praktisk/teoretisk opplaering
» Mangelfull monteringsanvisning

» Uavklart ansvarsfordeling mot andre faggrupper
> Darlige holdninger/manglende ansvarsfalelse
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Eksempel pa feilmontering av rgrmansjetter
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Slukmansjetter

Plast/gummi med
Tynne fiberduker filt/tekstiloverflate Plane gummiduker

Butylmansjetter
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Eksempel pa riktig og feil
Membran” montering av slukmansjett
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Eksempel pa feilmontering av tettedetaljer

Vannlgselig lim

Pastrykningsmembran
herder darlig mellom
tette sjikt

Pastrykningsmembran
ma dekke hele
slukmansjetten
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Flere eksempel pa feilmontering

Tykke lag membran gir sprekker

Darlig vedheft mellom membran og
underlag
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Tynne lag membran gir hull
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Hjelpemidler for korrekt utfgrelse av vatrom

SINTEF Certification

Kunnskapssystemer Nettbokhandel Produkidokumentasjon = m| W

03 SINTEF

Godkjente og sertifiserie produkter Sertifiserie personer

Produktiype
VAtromsprodukter ®  Plsirykningsmembraner ® 4 Tilbake
B bransj atrom m
e — yggenransjens vatromsnor
B Ameringsprodukter i -
betongkanstruisioner EiTG2084  Adds Kombiflex membransystemer Adda Byggkjemi A/S 01.10.2020 f k H
8 Brannslukningsmateriel " B Te2211 ADDA Kyikkfles viiromsmembran Adda Byggkiemi A'S 01.07.2018 Byg g O rS S e rl e n
™ B ster
yaninasplster " BiTE2285  Adds Membran Adda Byggkjemi A/S 01.07.2018
W Diverse - B R
8 Dor- g vindusprodukter » HTG20328  ArdexS 1K -
W Festemidler » B TG20257  BILTEMA Vtromsystem Kunnskspssystemer Neftbokhandel Produkidokumentasjon [ ] @ ‘ e kMrlg ;“C:'OE;‘UN
W Geotekstier og geomembraner = [ 752338 Bastik Membrans s
M Golvproduider " ETG2572  Brijant Membran )
B ldsieder "B . ] Glemt brukemavn eller passord?
™ Isclasionspraculcar . B7e2102 Cesco Aquasiop Weistop system Kunnskapssystemer
B8 Kledningsprodukter » B TG2404  codex HS GO0
: m:tl:lksjonnﬂ mat terreng » BiTe2148  Lstspluss membransystem ﬁb SINTEF
asne " BEiTG20255  LITOKOL Wet ares system 2
kanstruksjonsprodukter B orskserien Byggebransjens vatromsnorm B regler
™ Murprodukter EiTG2402  Mapegum WPS membransystem vogf yagereg

W Overfisteprodukter

M Saritsrprodukter - avlap

B Sarnitserprodulter - maskiner og
Spparster

EiTG238¢  Schonox HA viiromsmembran

L

BiTe2086  webertecs22 X -
Innhold Kiikk og finn Historisk arkiv

Krav fil vatrom i TEK10 - pa Figursamling

BVN 20.050 og BVN 20.051 er De viktigste figurene, tabellene og
oppdatert i i sjekidistene fra BVN

< Les mer > Les mer
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Skadearsak:

Oppsummering

Vi antar at ca. 95 % av alle lekkasjer i vatrom skyldes darlige

0g ikke tilpassede tettedetaljer i kombinasjon med feilaktig
montering.

For & bygge tette vatrom trenger vi:
Bedre tettedetaljer

Bedre monteringskompetanse hos utfgrende
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